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EMOTON PIETRA ist eine Ton-Designspachtel zur Herstellung von steinahnlichen und Glim-
mer-Effektflachen. Mit EMOTON Pigmentmischungen kann die Glattspachtel farbig ab-
getdont werden.

Zusammensetzung: hochwertige Tone, Natursande 1,0 mm, rein mineralischer
Glimmerzuschlag 3,0mm, Methylzellulose

Lieferform: 20 kg Eimer oder 4 kg Testgebinde, naturweiB.
Lagerung: Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.

Materialverbrauch: ca. 1,2kg/mm/ m2. Eine Schichtstarke von mindestens 2,5mm (3kg
Material pro m?2) ist empfohlen. Bei 2,5 mm Auftrag reichen 20 kg flir ca.8 m2 Wandflache.

Hinweise und Allgemeines: Tonputze und -spachtelungen trocknen und erhdrten nur
durch das Verdunsten des Anmachwassers. Die Trocknungszeit ist daher abhangig von der
Putzstarke und den Baustellenbedingungen (Temperatur und Bellftung). Die Trocknung kann
mit Kondenstrocknern unterstltzt werden, forciertes Trocknen mittels Heizgerate ist nicht zu
empfehlen. Ideal ist die natirliche Trocknung.

Vorarbeiten

EMOTON PIETRA Glattspachtel ist flr alle festen, saugfahigen, nicht kreidenden Untergrin-
de geeignet, zum Beispiel Gipskarton, Gipsfaserplatten, Lehmbauplatten oder mineralische
Grundputze in entsprechend ebener Ausflihrung. Als Untergrund ungeeignet sind alte Leim-
und Olfarben. Die Untergriinde miissen trocken, rissfrei, tragfahig und frei von durchschla-
genden Stoffen sein. Vor dem Auftrag muss die Oberflache staub- und rieselfrei sein
(eventuell mit einem Besen abkehren). Bei Gips— oder anderen Bauplatten missen die Fugen
muissen mit vom Plattenhersteller freigegebenen Materialien gespachtelt und armiert werden.
Bei unterschiedlich saugfédhigen oder mit Wasser problematischen Untergriinden (z.B. Gips-
kartonplatten), empfiehlt sich eine entsprechende Grundierung. Im Zweifel aussagekraftige
Musterflachen anlegen!

Zubereitung

Das farbige Abtdénen der Tonspachtel erfolgt mit EMOTON Pigmentmischungen. Diese
Farbpulver werden in das vorgelegte Anmachwasser homogen eingeriihrt und mindestens
20min stehen gelassen. Danach wird das trockene Putzpulver eingeriihrt und mit dem pig-
mentierten Wasser grindlich und homogen vermischt. Um bei groBen Flachen Farbunter-
schiede zu vermeiden, immer alle fir den Raum bzw. zumindest fir eine Wand notwendigen
Gebinde zusammen anfarben.

EMOTON PIETRA wird in ca. 10 Liter Wasser (10l/20kg oder 0,5l/kg) auf spachtelféhige
Konsistenz gebracht. Das Produkt muss mittels Rihrquirl klumpenfrei und homogen einge-
rihrt werden. Bei maschineller Verarbeitung oder je nach Beschaffenheit des Untergrunds
kann auch mehr Wasser nétig sein. Die Spachtelkonsistenz kann also durch weitere Zugabe
von Wasser genauer eingestellt werden.
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Um einen vollstandigen Aufschluss des Materials zu gewdhrleisten muss eine Ruhezeit von 2
Stunden eingehalten werden. Damit sich der EMOTON PIETRA nicht absetzt, ist nach lange-
ren Pausen nochmaliges, langeres Aufrihren wichtig. Der angerihrte Putz sollte mdglichst
am gleichen Tag, spdtestens innerhalb von finf Tagen verbraucht werden.

Auftrag

Der EMOTON PIETRA Glattspachtel kann sowohl handisch als auch maschinell aufgetragen
werden. Beim handischen Auftrag wird der EMOTON PIETRA in puddingahnlicher Konsis-
tenz angerihrt. Diese Masse wird mittels Glatthobel circa 3 mm dick aufgetragen. Die ent-
haltenen Blahschiefer-Partikel sollen weitestgehend in der Tonmasse eingebettet sein.

Beim maschinellen Auftrag wird das Material aufgespritzt und anschlieBend mit der Wand-
spachtel geglattet. DisengroBe und Mischungsverhaltnis missen an die gewlinschte Auf-
tragsstarke und den Untergrund angepasst werden.
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Endbearbeitung

Die groBte Besonderheit gegenliber anderen EMOTON Spachtelmassen ist der enthaltene rein
mineralische Glimmerzuschlag. Dieser wird nach dem vollstédndigen Durchtrocknen in dem
jeweils gewlinschten MaBe freigeschliffen. Hierzu empfehlen wir ein Schleifgitter der Ma-
schengréBe 120 bis 220. Wird die Oberflache nur geschliffen und nicht weiter verdichtet, so
wird die Wand mit dem Besen abgekehrt und mit Wasser eingenebelt, um verbleibenden
Schleifstaub zu binden. Es ist wichtig, einen kraftigen Wassernebel aufzubringen, ohne, dass
Wasser die Wand herunterrinnt.

Alternativ zum Einsprihen mit Wasser kann die Wand nachverdichtet / geglattet werden.
Hierzu unbedingt ein Kunststoffwerkzeug verwenden (z.B. EMOTON Kunststoffkelle), um me-
tallene Abriebspuren zu vermeiden.

Hinweis zur Menge der Glimmer-Partikel: EMOTON PIETRA kann, wenn weniger Glim-
mer-Effekt gewilinscht wird, mit EMOTON AREA fein abgemischt werden.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet wer-
den, da die Baustellenbedingungen variieren kénnen. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlagige Normen
und handwerkliche Richtlinien mlssen beachtet werden. Wenden sie sich im Zweifelsfall an einen Facharbeiter oder
den Hersteller.
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