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Verarbeitungsrichtlinie und Produktdaten

EMOTON AREA Flachenspachtel fein ist eine maschinengangige dekorative Spachte-
lung zur Herstellung von glatten oder fein strukturierten Ton-Oberflachen. Mit EMOTON Pig-
mentmischungen kann die Spachtelung farbig abgetdnt werden.

Zusammensetzung: hochwertige Tone, Natursande 0,1mm, Methylzellulose

Lieferform: 25 kg Sack oder 5 kg Testgebinde, naturweiBB oder weiB (inkl. WeiBpig-
ment). Zum Abténen nach dem EMOTON Farbsystem wird das naturweiBe Material verwen-
det.

Lagerung: Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.

Materialverbrauch: ca. 1,2kg/mm/m2. Eine Schichtstarke von 2-3mm ist dblich und
empfohlen.

Hinweise und Allgemeines: Tonputze und -spachtelungen trocknen und erharten nur
durch das Verdunsten des Anmachwassers. Die Trocknungszeit ist daher abhdngig von der
Putzstarke und den Baustellenbedingungen (Temperatur und Bellftung). Die Trocknung kann
mit Kondenstrocknern unterstiitzt werden, forciertes Trocknen mittels Heizgerate ist nicht zu
empfehlen. Ideal ist die natlrliche Trocknung.

Vorarbeiten

EMOTON AREA Fliachenspachtel fein ist flr alle festen, saugfahigen, nicht kreiden-
den Untergriinde geeignet, zum Beispiel Gipskarton, Gipsfaserplatten, Lehmbauplatten oder
mineralische Grundputze in entsprechend ebener Ausflihrung. Als Untergrund ungeeignet
sind alte Leim- und Olfarben. Die Untergriinde missen trocken, rissfrei, tragfdhig und frei
von durchschlagenden Stoffen sein. Vor dem Auftrag muss die Oberflache staub- und rie-
selfrei sein (eventuell mit einem Besen abkehren). Bei Gips— oder anderen Bauplatten mis-
sen die Fugen missen mit vom Plattenhersteller freigegebenen Materialien gespachtelt und
armiert werden. Bei unterschiedlich saugfahigen oder mit Wasser problematischen Unter-
grinden (z.B. Gipskartonplatten), empfiehlt sich eine entsprechende Grundierung.

Im Zweifel aussagekraftige Musterflachen anlegen!

Zubereitung

Das farbige Abtdénen der Tonspachtel erfolgt mit EMOTON Pigmentmischungen. Diese
Farbpulver werden in das vorgelegte Anmachwasser homogen eingerihrt und mindestens
20min stehen gelassen. Danach wird das trockene Putzpulver eingerihrt und mit dem pig-
mentierten Wasser grindlich und homogen vermischt. Um bei groBen Flachen Farbunter-
schiede zu vermeiden, immer alle fir den Raum bzw. zumindest fir eine Wand notwendigen
Gebinde zusammen anfarben.
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Verarbeitungsrichtlinie und Produktdaten

EMOTON AREA Flachenspachtel fein wird in ca.10 Liter Wasser
(101/25kg bzw. 0,45l/kg) auf spachtelfahige Konsistenz gebracht. Das
Produkt muss mittels Riahrquirl in Wasser klumpenfrei und homogen
eingerihrt werden. Bei maschineller Verarbeitung oder je nach Be-
schaffenheit des Untergrunds kann auch mehr Wasser nétig sein. Die
Spachtelkonsistenz kann also durch weitere Zugabe von Wasser ge-
nauer eingestellt werden.

Um einen vollstandigen Aufschluss des Materials zu gewahrleisten,
muss eine Ruhezeit von ca. 2 Stunden eingehalten werden. Durch
standiges und/oder intensives mechanisches Rihren, kann diese Zeit
reduziert werden. Damit sich der EMOTON AREA Flachenspachtel
fein nicht absetzt, ist nach langeren Pausen nochmaliges Aufrithren
wichtig. Die angeruhrte Spachtelung sollte mdglichst am gleichen
Tag, spatestens innerhalb von finf Tagen verbraucht werden.

Auftrag

EMOTON AREA Flachenspachtel fein kann sowohl han-
disch als auch maschinell aufgetragen werden.

Eine maximale Schichtstarke von 3 mm darf beim Auftrag nicht tber-
schritten werden. Ist eine héhere Schichtstarke notwendig, so erfolgt
der Auftrag in mehreren Lagen. Die untere Lage muss bei diesem
Vorgehen vollstdandig durchgetrocknet sein.

Beim handischen Auftrag wird der EMOTON AREA Flachenspachtel fein wird die Masse
mittels Glatthobel (Glattkelle) ca. 2 mm dick aufgetragen. Bei ca. 2 mm Auftrag reichen 25
kg fir ca. 10-13 m2 Wandflache (Materialverbrauch circa 1,2kg pro m2 pro mm). Je nach
Untergrund kann der Verbrauch héher ausfallen.

Beim maschinellen Auftrag wird das Material aufgespritzt und anschlieBend mit der Wand-
spachtel abgezogen. DlisengréBe und Mischungsverhaltnis missen an die gewlinschte Auf-
tragsstarke und den Untergrund angepasst werden. Die Fertigstellung der Oberflachen erfolgt
durch Glatten, Reiben, Schieifen, Rollen oder Verpressen nach den gangigen EMOTON Emp-
fehlungen. Fir ein optimales Ergebnis ist das im Detail richtige Vorgehen entscheidend. Im
Zweifelsfall sprechen Sie bitte unsere Anwendungsberater an!
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Verarbeitungsrichtlinie und Produktdaten

EMOTON AREA Flachenspachtel fein ergibt wie alle mineralischen Beschichtungen eine
lebendige, leicht wolkige Oberflache. Wenn das nicht gewiinscht ist, so kann die Flache durch
eine Schicht Tonfeinfarbe egalisiert werden (die Oberflache hat dann eine gleichmagBiger re-
flektierende Oberflache).

Achtung: Das Arbeiten mit Metallwerkzeugen hinterlasst, vor allem beim Arbeiten mit
Druck und wenig Wasser, leicht Abriebspuren. Dies kann stdérend wirken, aber durchaus als ge-
stalterisches Merkmal eingesetzt werden. Mit Kunststoff-Werkzeugen lasst sich dies vermeiden.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet wer-
den, da die Baustellenbedingungen variieren kénnen. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlagige Normen
und handwerkliche Richtlinien missen beachtet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Facharbeiter oder
den Hersteller.
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